
Deformace magnetických látek
ve stejnoměrném poli

Magnetická kapalina (ferrofluid) a magnetický gel (ferrogel) jsou suspenze magnetických
nanočástic v oleji, ve vodě anebo v gelu [1], které mají mnoho současných a budoucích
aplikací [2]. Když na vzor takového magnetického materiálu působí magnetické pole,
povrch se mění. Koule magnetické látky se deformuje v elipsoid, a na povrchu široké vrstvy
ferrofluidu vzníkají různé makroskopické vzory, tekuté špičky a válce, tzv. Rosensweigova
instabilita (viz obrázek).

Pomocí rentgenového záření jsme měřili tvar povrchu magnetických látek a narůst vzoru
při rychlém zapínání pole, a porovnávali jsme výsledky s numerickým výpočtem [3], s
analytickou teorií a s další experimentální metodou [4]. Dále výroba měkkého ferrogelu
umožňoval poprvé vyměřit deformace magnetické koule ve stejnoměrném poli [5].
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