
Tab. 8. Skupina B – modrá skla. Připojen vzorek 72 ze Sanguinaires. – Tab. 8. Group B – blue glasses. Sample from Sanguinaires added.

Tab. 7. Skupina A s podskupinami Aa (modrá skla) a Ab (světle zelená skla). – Tab. 7. Group A with subgroups Aa (blue glasses) and Ab (light green glasses).
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Tab. 11. Skupina E – světle zelená aj. skla. – Tab. 11. Group E – light green and other glasses.

Tab. 12. Skupina Z. – Tab. 12. Group Z.

Tab. 13. Skupina F – fialová skla. – Tab. 13. Group F – violet (purple) glasses.

Tab. 9. Skupina C – modrá skla. Pb: pomocí RFA zjištěna přítomnost až několika % olova. – Tab. 9. Group C – blue glasses. Pb: presence of up to several % of lead established by RFA.

Tab. 10. Skupina D – skla různých barev. Pb: pomocí RFA zjištěna přítomnost až několika % olova. – Tab. 10. Group D – glass of different colours. Pb: presence of up to several % of lead established by RFA.
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